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PASTA DE CHITUIRE GIPS-CARTON SI GLET ALB DE FINISAJ
Indicatii

Pentru imbinarile dintre placile de gips-carton

Previne aparitia fisurilor la rosturile de imbinare, datorita continutului mare de fibre de armare
Poate fi folosita pentru spacluirea suprafetelor din gips-carton

Poate fi folosita si ca adeziv de fixare a placilor pe perete

Usor de aplicat, usor de nivelat, usor de finisat

Domeniul de aplicare

Pasta realizata din ipsos aditivat cu rasini si fibre sintetice, folosita la interior pentru:

. umplerea rosturilor de la imbinarea placilor de gips-carton, montate sau nu pe profile metalice,

. incarcarea si finisarea in strat de maxim 4 mm a tencuielilor, gleturilor grosiere, suprafetelor de beton
sau a placilor de gips-carton

x . lipirea placilor de gips-carton pe suprafete verticale, in strat de max. 20 mm, in cazul in care utilizarea de

si glet alb de finisaj .I profile nu este posibila.

FORMULA IMBUNATATITA Aplicare

D [l E Pregatirea suportului
S ' La chituirea rosturilor dintre placile de ghips-carton acestea trebuie sa aiba marginile curate, lipsite de
7 s e b o racest o b

T e . substante antiaderente (praf, uleiuri, urme de adeziv). Pentru eliminarea prafului se recomanda stergerea

— marginilor placilor cu o carpa umezita in apa.

La nivelarea si finisarea suprafetelor suportul trebuie sa fie maturat, rezistent, fara parti friabile si lipsit de
substante antiaderente, fara eflorescente, neinghetat, uscat si protejat de umiditate excesiva. Inainte de gletuirea intregii suprafete, se vor nivela
diferentele de planeitate mari. Straturile de vopsea veche trebuie slefuite, iar in cazul vopselelor care se exfoliaza acestea trebuie indepartate.
Suprafetele puternic absorbante se vor amorsa in prealabil pentru a uniformiza absorbtia de apa cu DURAZIV Amorsa concentrata cu Kauciuc®.

Preparare si aplicare

Continutul unui sac de 20 kg se presara in 7,5 - 8 litri apa curata, la temperatura ambientala si se asteapta aproximativ 1 minut pentru hidratarea intregii
cantitati de pulbere, dupa care se amesteca folosind un mixer electric pana la obtinerea unei mase omogene, cu consistenta fina si cremoasa, fara
aglomerari. Se reamesteca dupa 5 minute si se ajusteaza consistenta prin adaugare de apa. Se va evita adaugarea pulberii in pasta deoarece se vor
forma cocoloase.

Pentru chituirea rosturilor dintre placile de gips-carton DURAZIV GM53 se intinde in rost, folosind un spaclu metalic curat. Peste cordonul de pasta
astfel format, se aplica o banda de armare din fibra de sticla, pe toata lungimea rostului. Se apasa banda de fibra de sticla folosind spaclul in pasta de
chituire. Surplusul de pasta se niveleaza cu gletiera in asa fel incéat sa se obtina o suprafata perfect plana, fara ca denivelarea produsa de rost sa mai fie
vizibila.

Dupa intarire, daca este cazul, se mai poate aplica un al doilea strat de material, preparat in consistenta mai fluida.

Pentru lipirea placilor de gips-carton pasta se aplica in puncte pe spatele placilor si se preseaza apoi de perete, pana ajung in pozitia dorita. Dupa 24 ore
se poate trece si la operatia de chituire a rosturilor de imbinare, dupa acelasi principiu descris mai sus.

Pentru finisarea suprafetelor, DURAZIV GM53 se va aplica folosind fierul de glet intr-un strat de 0,5-4 mm sau in straturi succesive, pana la obtinerea
unor suprafete plane si netede si se va finisa umed sau prin slefuire.

gama vopselelor lavabile pentru interior DURAZIV. Pentru un aspect perfect neted si o culoare uniforma, recomandam sistemul DURAZIV Amorsa
concentrata cu Kauciuc® sau DURAZIV Amorsa alba 2 in 1si Vopsea superlavabila cu Kauciuc® - mata sau satinata.

Indicatii si recomandari

Pe durata prepararii, aplicarii si prizei, temperatura aerului, a mortarului si a suportului trebuie sa fie de cel putin +5°C si maxim +35°C. Se va evita
expunerea directa la curenti puternici de aer. In conditii de caldura excesiva sau frig, in spatiile in care se aplica produsul sau unde a fost aplicat recent
se vor lua masuri corespunzatoare de protejare a acestuia. Spatiile inchise vor fi ventilate corespunzator pentru a facilita uscarea corecta a produsului.
In cazul tencuielilor noi, se va respecta timpul de uscare de minim 7 zile per cm grosime inaintea aplicarii gletului de finisare. Este interzisa amestecarea
mortarului cu alte materiale.

Curatarea uneltelor se face cu apa curata imediat dupa folosire.

Asigurarea calitatii

Calitatea produsului este asigurata prin incercari initiale de tip si prin verificari permanente in laboratorul DURAZIV si in institutele
autorizate din tara. Sistemul de management al calitatii este certificat si evaluat periodic de catre organismul de certificare TOV
Hessen avand ca referinta SR EN IS0 9001 ,,Sisteme de management al calitatii. Cerinte.”.
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cca. 0,25 kg/m liniar de rost sau | saci de 5 kg si 20 kg in spatii acoperite, fard expunerela | 12 luni de la data fabricatiei
1-1,5 kg/m? x mm grosime ploaie sau soare inscrisé pe sac
- Datetehmice:
Proportia amestecului cca. 7,5-8 1 apa/20 kg pulbere sau 2 | apa/5 kg pulbere
Timp de maturare cca. 3 minute
Timp de punere in opera cca. 40 minute
Temperatura de punere in opera +5°C....+30°C
Rezistenta la temperatura -10°C ... +60°C
(Clasa de rezistenta la foc (SR EN 13501-1) Al: produs incombustibil
Granulatie max. 1% particule > 200 microni
Rezistenta la incovoiere 2 2MPa
Aderenta la suport min. 0,2 N/mm?
Clasa (SR EN 13963) Amestec de rostuire si finisare

Pentru informatii complete si actualizate este necesara consultarea fisei tehnice de produs valabila la data folosirii acestuia. Indicatiile si prescriptiile cuprinse in fisa
tehnica de produs stabilesc limitele de utilizare a produsului si nu pot inlocui calificarea si pregatirea executantului lucrarii. Producatorul garanteaza performantele
produsului, dar nu poate influenta conditiile si modul de utilizare. Folosirea produsului impune confirmarea de catre utilizator, prin aplicatii practice, a faptului ca este sau
nu adecvat utilizarii avute in vedere si asumarea intregii responsabilitati ce poate deriva din folosirea acestuia.

Pericole si precautii la utilizare, conform Regulamentului CE 1272/2008

GHS 05 -
Fraze de pericol:
H318 - Provoaca leziuni oculare grave.
F’% H315 - Provoaca iritarea pielii.
- éﬁ H317 - Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H335 - Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

Fraze de precautie:

P102 - A nu se lasa la indemana copiilor.

Pericol P264 - Spalati-va bine pe maini dupa utilizare.

P280 - Purtati manusi de protectie si echipament de protectie a ochilor.

P302+P352+P332+P313 - In caz de contact cu pielea, spalati cu multa apa si sapun. In caz de iritare a pielii, consultati medicul.

GHS 07 P305+P351+P338+P337+P313 - In caz de contact cu ochii, clatiti cu atentie cu multa apa timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de
contact, daca este cazul. Continuati sa clatiti. Daca iritarea ochilor persista, consultati medicul.

P261 - Evitati sa inspirati praful.

P304+P340+P312 - In caz de inhalare, transportati victima la aer liber si mentineti-o in stare de repaus intr-o pozitie controlabila pentru
respiratie. Sunati la un centru de informare toxicologica sau un medic, daca nu va simtiti bine.

P501- Aruncati continutul/ambalajul in locuri special amenajate pentru depozitarea deseurilor, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Producatorul are certificat sistemul de management integrat calitate-mediu cu TUV Hessen.

Atentie
c € Produs de DURAZIV SRL
Str. Fagului nr. 21, Popesti-Leordeni, 077160 Jud. lifov, Romania
Tel.: 021.361.53.46/47; Fax: 021.361.53.48
08 SREN13963 E-mail: office@duraziv.ro; www.duraziv.ro
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